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1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouziti ve stavbé:

Jedna se o hlinikova zabradli uréena pfedevsim do objekt ob&anskych, bytovych a jinych
pozemnich staveb. Pouziva se pfedevsim pro zabradli balkond, lodZii, schodist a teras bytovych
domu.

Pro jednotliva hlinikova zabradli jsou vZdy zpracovany konkrétni staticke vypocty a vSechna
zabradli jsou vyrabéna dle platnych vyrobnich dokumentaci pro jednotlivé zakazky.

Zabradli se vyrabgji dle jednotlivych vyrobnich dokumentaci vzdy na zakladé pozZadavku
zakaznika. Obdobné se fesi i volba materialu vypiné — zabradli je vyrabéné s bud s plnou vypini

nebo s mezerami nebo s otvory, tj. s vypini tyéovou, mfizkovou, tabulkovou, sloupkovou nebo
jejich kombinaci.

Popis hlinikového svafovaného zéabradli ZAPA, ZAPACLIP:

Cela konstrukce zabradli je vyrobena svafovanim jednotlivych dilct. Jednotlivé zabradii,
popfipadé dily svafovaného zabradii jsou dodavané na stavbu. Montaz se provadi pfimo u
zakaznika. Zabradli je moZné pouZit pro lodZie rovné, rohové, jednostranné & oboustranné
tastedné predsunuté, Ize navrhnout i rizné tvarové a dhlové varianty. Zabradli je vyrabé&no na
zakladé vykresové dokumentace typovych variant nebo je zabradli posouzeno a vyrobeno na
zakladé dodané vykresové dokumentace zakaznika s moznou Upravou po vysledku statického
posouzeni.

Pro jednotlivé typy zabradli jsou vzdy zpracovany statické vypoéty a vechna zabradli jsou
vyrabéna dle platnych vyrobnich dokumentaci pro jednotlivé zakazky.

Zabradli je konstruovano a staticky posouzeno ve dvou variantach. Prvni varianta (varianta A) je
konstruovana pro pfipadnou montaz posuvného bezramového systému a druha varianta (varianta
B) je konstruovana bez moznosti posuvného systému. Zabradli je vyrabéno v téchto parametrech
— délka od 2500 mm do 6000 mm, vy3ka 1200 mm. Na zaklad& pozadavku zékaznika je mozno
navrhnout i jiné typy zabradli — krat$i, delsi, atypické.

Zakladni konstrukce zabradli tvofi vodorovné spojniky a svislé sloupky - AL profily ze slitiny EN
AW-6066 (AIMgSi) s temperovanim T66. Pro vypiné zabradli jsou pouZivana skla ESG 6-8mm
¢ira nebo zabarvend, ktera maji stejné vlastnosti a pevnosti jako sklo ESG &iré, dale FunderMax
tloustky 6-8 mm a vrstvené bezpecnostni sklo Connex 6,4 mm, 8,4 mm a 8,8 mm. P¥i pozadavku
zékaznika nebo projektové dokumentace je mozno navrhnout i jiné typy vypini napf. svisle
navarené Ctvercové profily nebo rozdélena vyplii na &ast zabradli s vypIni sklo a zbytek zabradli
svislé ctvercové profily.

Piné vypiné u zabradli ZAPA jsou uchyceny do zabradli pomoci pfitlaénych AL uhelnikl, které
jsou fixovany k ramu zébradli trhacimi nyty nebo samofeznymi Srouby TEX se Sestihrannou
hlavou. VypIné u zabradli ZAPACLIP jsou zaji§tény zaklapavaci listou.

Pro ukotveni zabradli do boénich nebo &elnich dilci (lodZie, balkonu nebo do schodisté) se
pouzivaji chemické kotvy (chemicka dvousloZkova hmota) a zavitova tyé M16 DIN 975 - 8.8,
vrtany otvor pro zavitovou ty¢ je vzdy o dva mm vétsi nez primér zévitové ty¢e .Bocni prvky
kotveni a ram zébradli jsou po osazeni nasledné svrtany a pomoci vratovych Sroubl a matic M10
sesroubovany. VSechny matice jsou opatfeny plastovymi krytkami v barvé &erné nebo Sedé.
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2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpGsobu jejich posouzeni:
Tab. 1:

Predmat accet Pozadované (P)/
Sledovana vlastnost | Zkusebni postup zkousky cv:on;k; - dekiarované drovet (D)

P: Zkouska nebo staticky
vypotet (v odivodnitelnych
piipadech)

c Fradsillmem P: Zkou$ka razem pro vyplfi
. SN 73 2030 ce ochranného zabradli se
1 ::Azzz:tfiﬂtl:k(ié‘:r‘:?ﬂ CSN 73 2035 Staticky 3 prokazuje zkou$kou, popf.
zatizenl razem) CSN 74 3305 vypotet statickym vypo&tem. ¥
CSN EN 1994-1-1 Vykresova (U vypiné zabradli z materialC,
dokumentace které pfi nizkych teplotach
kifehnou,se prokazuje
bezpeténost razovou zkouskoy
téZ pii teploté -20°C).
P: Posouzeni porovnanim
Vykresovéa deklarovanych rozmér( a
2 Rozmaéry a jejich CSN 730212-5 dokumentace 3 toleranci stanovenych
tolerance 2 CSN 74 3305 Fragment vyrobcem s pozadavky norem
dilce (poZadovanych pro zkusebni
postup)
Posouzeni porovnanim
deklarovanych rozmérl a
. Vykresova toleranci stanovenych
3 grzfjtsg\?a:t;gt:uau &SN 73 1411 dokumentace } vyrobcem s _pozadavky norem
nytovanych konstrukc Frz%r;leent g:)o:tag;)vanych pro zku$ebni
Pozn. Konstrukce ramu
zabradli je zcela svafovana.
Vykresova D: Shoda s vykresovou
Vy&ka a provedeni dokumentace dokumentaci
4 Konstruk&nich svard @ CSN EN 1SO 5817 Fragment 3 P: schvalené postupy svarovani
dilce pro pouZivanou metodu
(WPS, WPQR)
D: Vykresova dokumentace
CSN EN ISO 1461 vyrobku a technicka
& |Ochrana proti korozi % | CSN EN ISO 2808 mvazt::i‘:?u 3 p: ;gﬁ:’::;};‘;ﬁ ?rt:::
CSN EN I1SO 3882 (poZadovanych pro zku$ebni
postup)
Druh a mechanické Zkusebni tyd D ggzgam:rggesovou
g |Viastnosti materidlu | oo b\ 160 gagp.q @ PrOfily 3 P: CSN EN ISO 6892-1
{mez kluzu, pevnost, Vykresova . .
taznost) 4 dokumentace Material se ovéfuje na
zékladé dodanych atesti ~

P: PoZadavek se
vztahuje na vyrobky

Chemické sloZeni Zkusebnl ty& z lehkych kovii nebo
7 slitiny 4 CSN 420505 a profnyy B korozi\);zdomYch oceli

D: Material se ové&fuje na

zdakladé dodanych atestl
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Pot Predmit focet Pozadovana (P)/
" | Sledovana viastnost | Zku&ebni postu vzorkd S an
&. p P zkousky ¢ | p” deklarovana trovefi (D)
Tvarové a rozmérova
l;\)n?esniost; 6 P: Posouzeni porovnanim
ezl Ir[oznzl ':y Vykresové deklarovanych rozmérl a
. zél;rad" (vyg 'al . |CsN 730212-5 dokumentace 3 ’ toleranci stanovenych
za I:ad Nz V'Isgﬁt' CSN 74 3305 Fragment vyrobcem s poZadavky
:?ostlgrubc;::er:y o dilce norem (pozadovanych pro
) zkuSebni postu
v zabradli na druhu postup)
provozu)
Vysvétlivky: C — certifikace vyrobku; D — dohled nad certifikovanym vyrobkem
Poznamka : *) Cetnost kontrol a m&feni uvedend v této tabulce stanovuje minimalni poget kontrol a méfeni vyrobku nebo jeho &asti,
kterou vyZaduje autorizovana osoba v ramci provedeni certifikace vyrobku a dale v ramci dohledu na fungovanim
systému fizenl vyroby pro tento vyrobek. V praxi je nutno pfi viastnich kontrolach v ramci vyrobniho procesu
postupovat dle technologického predpisu vydaném vyrobcem (kontroly a méfeni v ramci jedné zakézky apod.)

) Razova zkoutka pro danou zakazku se fesi individu&ing na zakladé kemunikace se zakaznikem vzdy

k jednotlivé/dané zakazce. Razové zkougka byla provedena na reprezentativni konstrukci zabradli a byl vydan protokol

0 zkousce - laboratof TZUS Pizeil..

2 Lze ovéfovat pouze rozméry ovliviiujici bezpegnost a spolehlivost vyrobku

3 Posouzeni se provadi u prvk, které jsou svafovany — posuzuje se minimalni vyka konstruk&nich svard, ktera je
pfedepséna vyrobni dokumentaci a schvalenymi postupy pro svafovani. Kvalita spojl se provadi vizualnim
posouzenim na vybranych spojich.

4 Druh a viastnosti pouzitého materialu se provede ovéfenim dokladii k nakoupenym materialim (kontroly pro kaZdou
dodévku vstupniho materialu, ptidavného materilu a spojovacich prostfedku)

5 Provad se namatkové kontrola tioustky zarového nebo galvanického zinkovani (zejména spojovacich prostfedki,
upeviiovaci prostfedky) nebo kontrola tioustky natdrové vrstvy. Povrchova Uprava dficli zabradli se provadi na
zaklade domluvy se zakaznikem -pouze u dilii, které nejsou vyrobeny z hliniku.

8 y sestavy zabradll se z poZarniho hlediska posuzuji pouze pouzivané vypliiové desky. Napf. bez naroku
na pozamni odolnost jsou desky polykarbonatové nebo dérované lakované plechy, dale s poZarni odolnosti 30 min a
stupn&m hotlavosti A jsou pouzivané desky Promatect — L, kalené bezpe&nostni sklo, lepené izolaéni skio,
cementotfiskové desky Cetris apod.

3. Zajisténi systému Fizeni vyroby:
PoZadavky na SRV jsou uvedeny v pfiloze &. 3 k nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist.

4. Podklady pfedloZzené vyrobcem:

e  Dokumentace systému fizeni vyroby:
-  Systém fizeni vyroby
- Popis zabradli
- Technologicky postup praci
- Kontrolni zkusebni plan

Vykresova a technicka dokumentace zabradli

Zaznamy z provedenych méfeni na zakézce (pracovni postup, kontrolni plan, list zakazky).
Protokoly o postupu svafovani

Statické posouzeni zabradli vypravované Ing. Vaclavem Hatimanem (Autorizovana inzenyr pro
pozemni stavby, CKAIT 0200035) v 10/2011
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5. Pfehled pouzitych technickych pfedpisi, technickych norem a
dalSich dokladu:

Interni pfedpis €.0000A060 ,Zpracovéni a vydani STO, vyuZiti cizich podkladd® vydany TZUS
Praha.

TN 04.02.05.a Konstrukéni kovové a kombinované dilce a prvky (dilce kovového nebo
kombinovaného ochranného zabradli).

CSN 73 0212-5 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilct

CSN EN 1090-1+A1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 1:
PozZadavky na posouzeni shody konstrukénich dilct

CSN EN 1090-3 Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukci - Cast 3: Technické
pozadavky na hlinikové konstrukce

CSN EN 1994-1-1 Eurokéd 4: Navrhovani spiazenych ocelobetonovych konstrukei - Gast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

CSN 73 1411 Rozteée, rozteéné cary, priméry Sroubl nebo nytl a téZistni osy pro Sroubové
a nytové spoje.

CSN 73 2030 Zatézovaci zkous$ky stavebnich konstrukci. Spoleéna ustanoveni.
CSN 73 2035 Zkouseni stavebnich dilch: na zatizeni razem.
CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni.

CSN EN ISO 6892-1 Kovové materidly - Zkouseni tahem - Gast 1: Zkusebni metoda za
pokojové teploty.

CSN EN ISO 1461 Zarové povlaky zinku nanaSené ponorem na Zeleznych a ocelovych
vyrobcich - Specifikace a zku§ebni metody.

CSN EN ISO 5817 Svafovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené
tavnym svarovanim (mimo elektronového a laserového svarovani) - Uréovani stupnit jakosti

CSNENISO 1461  Zarové povlaky zinku nanéSené ponorem na Zeleznych a ocelovych
vyrobcich - Specifikace a zkusebni metody

CSN 420505 Surové Zelezo, litina, ocel, slitiny na bazi Zeleza, feroslitiny, kovovy mangan a
chrom. V8eobecné poZadavky k metodam chemického rozboru

CSN EN ISO 2808 Natérové hmoty - Stanoveni tloustky natéru
CSN EN ISO 3882 Kovové a Jine anorganické povilaky - Pfehled metod méfeni tloustky

6. Ovéfovaci zkousky:
Pro vystaveni stavebniho technického osvéd&eni nebyly provadény ovéfovaci zkousky.

7. Upiesiiujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek je zafazen do pfilohy &. 2, skupina 4, pof.&. 2 podlie nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve

znéni pozdéjSich pfedpist, a pfedepsany zplUsob posouzeni shody odpovida § 6 uvedeného
nafizeni. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky pism. c), odst. 1, § 6
uvedeného nafizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésico.




